
DESCRIZIONE

Malta cementizia monocomponente tissotropica di classe R3, a presa 
rapida, fibrorinforzata a ritiro compensato e a bassissima emissione di 
contenuti organici (VOC Free), specifica per il ripristino e la rasatura 
del calcestruzzo, per spessori compresi fra 1 e 50 mm, formulata a 
base di cemento Portland, inerti silicei selezionati, microfibre ed 
additivi specifici. Il prodotto risponde ai requisiti della norma EN 
1504-2 “Sistemi di protezione superficiale”, EN 1504-3 “Riparazio-
ne strutturale e non strutturale” e EN 1504-9 “Principi generali per 
l’uso dei prodotti e dei sistemi”.

CAMPI D’APPLICAZIONE

Ripristino localizzato strutturale e non strutturale di superfici 
orizzontali e verticali in calcestruzzo, ripristino di cornicioni e 
frontalini in calcestruzzo di balconi e terrazze danneggiati 
dall’ossidazione dei ferri d’armatura, ripristino di spigoli danneggiati, 
di travi – pilastri – pannelli di tamponamento in calcestruzzo, 
riparazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo (es. pozzetti, 
tubazioni, fosse Imhoff in cls, ecc.), regolarizzazione di difetti 
superficiali di getti di calcestruzzo (es. nidi di ghiaia, fori dei 
distanziatori, riprese dei getto, ecc.). Il prodotto può essere applicato 
sia in orizzontale che in verticale, per spessori fino a 50 mm per ogni 
singola mano. FASTCEM può essere sottoposto all’azione di carichi 
dopo circa 3 ore dall’applicazione.

CLASSIFICAZIONE

Tipologia malta CC, classe di appartenenza R3 – malta strutturale - 
secondo EN 1504-3.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la temperatura 
ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i 
+35°C. Durante la fase di asciugatura e maturazione proteggere da 
gelo e siccità eccessivi, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo 
estremi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di iniziare le operazioni di posa assicurarsi che il supporto sia 
asciutto, non gelato, maturo, solido e consistente, sufficientemente 
planare, privo di olii, grassi, polvere, parti distaccate, pitture e sporco in 
genere (es. fuliggine, alghe, efflorescenze, disarmanti, distaccanti, ecc).
Il supporto deve presentare una resistenza allo strappo di almeno 0,25 
N/mm².
Rimuovere eventuali film di materiali distaccanti ed porzioni di cemento 
sfarinanti e/o in distacco, i ferri d’armatura soggetti ad ossidazione 
devono essere preventivamente spazzolati, puliti e trattati con una/due 
mani di SIGAFERR (malta cementizia monocomponente anticorrosiva 
passivante). Eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultas-
sero perfettamente aderenti dovranno essere rimossi.
Bagnare il sottofondo con acqua potabile ed attendere l’evaporazione 
dell’acqua in eccesso (al fine di facilitarne l’eliminazione è possibile 
utilizzare stracci / spugne pulite / aria compressa), stendere una mano 
di SIGAFERR promotore di adesione sulle porzioni di calcestruzzo 
oggetto di intervento ed attenderne l’asciugatura superficiale prima di 
applicare la malta da ripristino.

PREPARAZIONE DELLA  MALTA

FASTCEM si miscela mediante mescolatore o trapano a basso numero di 
giri munito di frusta, con circa 4,5 litri di acqua potabile ogni sacco da 
25 kg di prodotto, fino ad ottenere un impasto cremoso, omogeneo e 
privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti, rimescolare 
brevemente ed iniziare le operazioni. La malta adesiva ottenuta è 
utilizzabile per circa 10 minuti.

APPLICAZIONE

Applicare FASTCEM a cazzuola o a spatola in spessori massimi di 50 
mm per ogni singola mano, avendo cura di non lasciare spazi vuoti; per 
spessori superiori applicare in più strati a distanza di circa 2 ore l’uno 
dall’altro. Terminato l’intervento di ripristino mantenere umida la 
superficie per almeno 24 ore e proteggere da gelo, temperature 
elevate, pioggia e dilavamenti, vento.

FASTCEM
LINEA RIPRISTINO E
PROTEZIONE 
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CRITERIO

TEMP. APPLICAZIONI CONSENTITE

ESECUZIONE SECONDA MANO

APPLICAZIONE DI EVENTUALI FINITURE

Norma/direttiva di prova

-

-

Valore/Unità

4.5 lt

ca.1270 Kg/m³

ca.2100kg/m³ 

assenti

ca.10 min-

Valore/Unità

-

-

-

-

-

-

-

ASPETTO

MASSA VOLUMICA (malta fresca)

MASSA VOLUMICA (malta indurita)

CONTENUTI CLORURI

ACQUA DI IMPASTO 
(per ogni sacco da 25 kg)

DURATA IMPASTO

-

-

-

Polvere di colore grigio

-

-

-

-

-

-

DA +5 °C + 35 °C

dopo ca. 2 h dalla posa

dopo ca. 21 gg

-

EN 7783-1

-

-EN 12190

EN 13412

EN 196/1

EN 1542

-

EN 13501-1

-

-

-

--

-

-

-

ADESIONE SU
 CALCESTRUZZO

RESISTENZA A FLESSIONE
(dopo 28 gg)

RESISTENZA A COMPRESSIONE

MODULO ELASTICO A COMPRESSIONE
(dopo 28 gg)

COMPATIBILITÀ TERMICA MISURATA:
cicli gelo/disgelo con sali disgreganti

cicli temporaleschi
cicli termici a secco

> 2.0 MPa

> 7 MPa

>40 MPa

>25 GPa

                            > 1.8 MPa dopo 50 cicli 
   > 1.8 MPa dopo 30 cicli 
   > 1.8 MPa dopo 30 cicli 

RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO

RESISTENZA ALL’UMIDITA’ 

PERMEABILITÀ
 AL VAPORE ACQUEO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

OTTIMA

OTTIMA

SD < 5 classe I 

A1

CARATTERISTICHE PRODOTTO

GRANULOMETRIA

CONSUMO*

IMBALLAGGIO

CONSERVAZIONE

ESSICCAZIONE, 

INDURIMENTO,

TEMPI DI LAVORAZIONE

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge 
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura.In linea di principio in caso 
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla 
superficie di facciata fresca o da lavorare.  Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di 
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e 
+30 °C  . Proteggere da calore e luce solare.

- - - -

-- - -

-1.2 mm - - -

25kg/cf

18 kg/m²*

EN 13687/4
EN 13687/2
EN 13687/1

*Il consumo di materiale dipende  da lavorazione, sottofondo e consistenza. I valori indicati per il consumo sono 
esclusivamente di riferimento. Determinare i dati di consumo precisi direttamente in cantiere.

I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o approssimativi. A causa dell’impiego di materie prime naturali nei 
nostri prodotti, i valori indicati per la singola fornitura possono risultare lievemente differenti senza per questo pregiudi-
care l’idoneità del prodotto.

QUALITA’
I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i continui e 
sistematici controlli sulle materie prime impiegate e sul prodotto finito, 
assicurano un elevato standard qualitativo e di costanza nel tempo.

CLASSIFICAZI0NE DI PERICOLO
Consultare la relativa scheda di sicurezza.
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CLASSIFICAZIONE DOGANALE

3824  50  90.

INFORMAZIONE AI SENSI D.M. 10/05/2004

-Prodotto conforme al DM 10/05/2004. 
-DATA CONFEZIONAMENTO: riportata sul fianco del sacco.
-DATA SCADENZA: vedi paragrafo CONSERVAZIONE.

CONSERVAZIONE

Mantenere all’asciutto, proteggere dall’umidità e dai raggi UV (sole, 
luce).
Stoccaggio max. 12 mesi (informazione ai sensi del D.M. 
10/05/2004 e relativa esclusivamente alla durata dell’efficacia 
dell’agente riducente del cromo VI).

FORNITURA

Sacco da 25 kg.

PULIZIA

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che 
la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

IGIENE E SICUREZZA

Il prodotto non è tossico, però i leganti idraulici contenuti possono 
causare irritazioni alla pelle ed agli occhi. Non respirare le polveri ed 
aerare gli ambienti; proteggersi adeguatamente con guanti, indumen-
ti protettivi ed occhiali. Per maggiori informazioni, consultare la 
scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Ripristino strutturale e non strutturale del calcestruzzo mediante 
applicazione, su sottofondo già preparato (distacco parti incoerenti, 
spazzolatura ferri d’armatura sottoposti ad ossidazione, stesa malta 
passivante/ponte di adesione SIGAFERR), di malta cementizia 
monocomponente tissotropica a ritiro compensato e a presa rapida, 
VOC Free a bassissima emissione di contenuti organici, formulata a 
base di leganti idraulici ad elevata resistenza, inerti silicei fini selezio-
nati, microfibre e polimeri sintetici specifici e speciali additivi (tipo 
FASTCEM). Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti 
dalle normative EN 1504-3 e EN 1504-9 per le malte strutturali in 
classe R3. L’applicazione dovrà avvenire, su supporto sano e ruvido, 
a cazzuola o a spatola nello spessore massimo di 50 mm in una sola 
mano.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
-Massa volumica impasto 2.100 kg/m3 secondo EN 1015-6;
-Rapporto d’impasto 100 parti di FASTCEMcon 18 parti di acqua 
(4,5 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto);
-Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35°C;
-Durata dell’impasto circa 10 minuti (a +20°C);
-Tempo di inizio presa circa 15 minuti, tempo di fine presa circa 25 
minuti;
-PH dell’impasto > 13;
-Resistenza a compressione dopo 28 gg 40 MPa secondo EN 12190;
-Resistenza a flessione dopo 28 gg > 7 MPa secondo EN 196/1;

-Modulo elastico a compressione dopo 28 gg 25 GPa secondo EN 
13412;
-Adesione su calcestruzzo dopo 28 gg > 2 MPa secondo EN 1542;
-Resistenza alla carbonatazione accelerata secondo EN 13295minore 
del cls di riferimento;
-Assorbimento capillare < 0,3 kg/m² * h0,5 secondo EN 13057
-Ottima resistenza all’umidità;
-Ottima resistenza all’invecchiamento;
-Assenza di contenuto ioni cloruro secondo EN 1015-17;
-Classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1;
-Consumo 17 kg/m2 per cm di spessore.

AVVERTENZE

Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la massima 
attenzione, lavorare in condizione di sicurezza.
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la temperatura 
dell’ambiente circostante e del supporto non deve essere inferiore a 
+5°C e non superiore a +35°C. Rispettare le attuali indicazioni del 
produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.
Prodotto destinato ad un utilizzo professionale. Non introdurre o 
mischiare con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di 
applicazione. Qualsiasi modifica alle indicazioni sopra riportate deve 
essere espressamente autorizzata dal servizio tecnico NUOVASIGA 
tramite nulla osta scritto controfirmato. Durante la lavorazione e 
l’indurimento/asciugatura la temperatura dell’aria, del materiale e del 
fondo deve mantenersi compresa tra i +5°C ed i +35°C. Proteggere la 
facciata dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento 
forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Anche 
temperature elevate (es. > +35° C) possono alterare le caratteristiche di 
lavorazione del prodotto. Elevata umidità relativa e/o basse 
temperature (es. applicazioni a tardo autunno) possono allungare 
sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare viraggi cromatici 
non omogenei. L’uniformità della tinta è garantita solo impiegando 
prodotti provenienti da stesso lotto e contestualmente stessa data di 
produzione. Alterazioni cromatiche non irrilevanti possono altresì 
prodursi per le diverse caratteristiche del supporto, dell’applicazione e 
per effetto della temperatura e dell’umidità atmosferica. I materiali 
conservati oltre il limite di tempo prescritto possono essere soggetti a 
variazioni di colore. Prima dell’applicazione controllare il materiale per 
accertarsi che la tonalità di colore, la granulometria e le caratteristiche 
corrispondano a quanto ordinato.
Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore e/o 
di caratteristiche dopo l’applicazione. I dati tecnici si riferiscono ai 
prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori 
caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza 
dell’impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate 
forniture possono presentare leggeri scostamenti, e possono quindi 
cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Il prodotto non può 
rimanere esposto alle intemperie per lungo periodo, proteggere con 
idonei prodotti di finitura. 
Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche nelle nostre 
schede dati di sicurezza separate. Tali schede vanno lette 
accuratamente prima dell’impiego. Rispettare le attuali direttive di 
lavorazione nazionali. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce 
le precedenti versioni, NUOVASIGA si riserva la possibilità di apportare 
eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Le 
informazioni contenute all’interno della presente scheda tecnica 
corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze tecniche di 
settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di IVA per 
eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo 
non conforme o comunque improprio del prodotto.
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I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza 
tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna 
responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per 
sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di 
altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal 
controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua 
idoneità per l’impiego previsto. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a 
continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto 
finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali 
informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all’idoneità, 
preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in 
cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi. Tutte le 
schede tecniche aggiornate sono reperibili all’interno del portale 
internet www.nuovasiga.it o possono essere richieste presso i nostri 
uffici. Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche nelle 
relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima 
dell’impiego del prodotto.


